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Auftragsnummer KN 235a/2022
Priifgegenstand gGK 8/11
Herkunft Werk Lieske, Probe 1
Eingang der Probe am 23.10.2023
in der Priifstelle Konstanz
durch Paketdienst
Priifung Polierwert
nach DIN EN 1097-8 ,, A
Priifzeitraum 26.10.2023 bis 16.11.2023

Der Priifbericht umfasst 2 Seiten

Alle mit ,,A“ gekennzeichneten Priifungen unterliegen der DIN EN ISO / IEC 17025

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das untersuchte Probematerial. Priifberichte/ Priifzeugnisse
diirfen ohne ausdriickliche Zustimmung der Priifstelle nur in voller Lange, nicht aber auszugsweise

wiedergegeben werden.

..Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Priiflaboratorium. Die Akkreditierung

gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.*

Geschiiftsfiihrer: Dr. Michael Aufrecht, Markus Zimmermann
Sitz der Gesellschaft: Ostfildern, HRB 214558, Amtsgericht Stuttgart, USt-ID-Nr.:DE145997389
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Priifungsergebnis

Der in der Priifstelle Konstanz ermittelte PSV-Wert nach DIN EN 1097-8 ,,A an der Probe mit
der Auftragsbezeichnung ,,gGK 8/11, Probe 1 betrug

Folge | Kante | Probe Ablesungen R €
1 I 113 54 54 53 533
14 I 114 53 53 53 ; 52.8
1 I 213 52 51 51 5723 4
14 11 214 54 53 53 -

PSV* Folge | Kante | Probe Ablesungen Mwi Imw2l s
7 I 108 48 49 48 48,7 499
53 8 II 107 52 51 50 51,0 g 49.4
i 208 47 47 46 46,7 48.9 3
8 11 207 52 51 50 51,0 :

* Bemerkung: ermittelt mit deutschem Kontrollgestein (Herrnholzer Granit)

S = Mittelwert fiir die vier Probekorper der Gesteinskdrnung

C = Mittelwert fiir die vier PSV-Kontrollgesteinsprobekorper

B. Keller '

Sachbearbeiterin

ipl.- ~Zimmermann

Priifstellenleiter



