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Priifzeugnis Nr. 2304014
Auftraggeber: Lausitzer Grauwacke GmbH
Auftrag: Untersuchung von gebrochenem Naturgestein aus
GRAUWACKE

auf seine Eignung als Wasserbausteine nach den ,Techni-
schen Lieferbedingungen fir Wasserbausteine — TLW, Aus-
gabe 2003 sowie der DIN EN 13383-1, Ausgabe 08-2002
Anwendungsbereich: Wasserbausteine

Art der Priifung: freiwillige Giiteliberwachung / externe WPK

Uberwachungsvertrag:  05.12.2016

Entnahmedatum: 13.06.2023
Prifzeitraum: 13.06.2023 bis 04.07.2023
Lieferwerk / Werk Lieske

Entnahmestelle:

Dieses Prlifzeugnis umfasst 7 Seiten und 1 Anlage.

Durchschrift an Bundesanstalt fur Wasserbau, Karlsruhe

HRB 9140 Geschéfisfilhrer: Dipl.-Geol. Bernd Dudenhéfer  Bankverbindungen:  Berliner Volksbank e.G. IBAN: DE51 1009 0000 5333 7450 05
Dipl.-Ing. Kristin Nolte BIC-Code: BEVODEEB

Commerzbank AG IBAN: DE24 1008 0000 0410 5540 00
. BIC-Code: DRESDEFF100
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1. Auftrag

Entsprechend des am 05.12.2016 mit der Firma Lausitzer Grauwacke GmbH geschlosse-
nen Uberwachungsvertrages war mit den entnommenen Wasserbausteinen im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle die Uberwachung der Wasserbausteine fur die Anwen-
dung im Wasserbau durchzufihren.

Bewertungsgrundlagen sind:
» Technische Lieferbedingungen fir Wasserbausteine — TLW, Ausgabe 2003
> DIN EN 13383-1 Wasserbausteine Teil 1: Anforderungen, Ausgabe 08-2002.

2. Probenahme

Die Probenahme erfolgte gemaR DIN EN 932-1 ,Prifverfahren fir allgemeine Eigenschaf-
ten von Gesteinskérnungen — Teil 1: Probenahmeverfahren®.

Probenahme durch ASPHALTA: Herr J. Richter

Im Beisein von: Herr Antkewitz (WPK-Beauftragter)
Entnahmestelle: Produktionsstétte / Lieferwerk
Datum: 13.06.2023

Tabelle 1: Uberpriifte Wasserbausteine

iliberpriifte Wasserbausteine
Nr. Korngruppe d/D [mm/mm] Probemenge [kg] Entnahmeort
. 45/125 ca. 285 Halde
2. 63/180 ca. 385 Halde
3. 90/250 ca. 650 Halde

3. Werkseigene Produktionskontrolle

Die zertifizierte werkseigene Produktionskontrolle gemaf} der DIN EN 13383-1 ist beim An-
tragsteller personell und gerétetechnisch gewahrleistet und wird im Betriebslabor in Lieske
durchgefiihrt. Verantwortlich flr die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) ist Herr Ant-
kewitz.

4. Petrografische Beschreibung

Die Grauwacken-Lagerstatte Lieske befindet sich ca. 6,5 km &stlich des Ortes Bernsdorf im
Kreis Kamenz, Land Sachsen. Morphologisch bildet sie einen bis 204 m tber NN flach her-
ausragenden, NE streichenden Hohenzug, die sog. ORlinger Berge. Die sich SW anschlie-
Rende Geldndesenke verlauft entlang der Hoyerswerder Querstérung.

Der Steinbruch ORling hat eine GréRe von rd. 1500 x 700 m erreicht. Es wird zurzeit in der
5. Sohle abgebaut.

Eine petrografische Beschreibung der Lagerstatte und des Gesteins wurde von der Gesell-
schaft fur angewandte Geologie mbH Freiberg durchfiihrt. Der Prifbericht vom 10.02.2022
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liegt der Priifstelle vor. Im Folgenden werden die wesentlichen Punkte des Prifberichts ta-

bellarisch zusammengefasst.
Tabelle 2: Zusammenfassung petrografische Beurteilung

Probenahme 14.08.2018

Gesteinsklassifizierung klastisches Sedimentgestein

Art der Entstehung siliziklastisch

Stratigraphie Neoproterozoikum l|

Mineralbestand des untersuchten Tagebaus

Varietit 1: grobere, feinkérnige Grauwacke

Farbe grau oder braunlich bis violettstichig

Korngréiie 0,1 bis 0,3 mm

Summarischer Mineralbestand [%]

Quarz 40 - 50

Feldspat 10-15

Muskovit ca.5

Biotit 10-20

Pyrit 1-3

Weitere Bestandteile Mikrogerdlle, feinkdrnige Grundmasse, einzelne Zikone
Varietit 2: feinstkornige Grauwacke

Farbe dunkelgrau bis schwarzgrau

Merkmal geschichtetes Gestein aus primér feinsandigen und schluffigen Lagen
Feinsandige Lage

Korngrofie | 0,1 mm

Summarischer Mineralbestand [%]

Quarz 40 - 50

Feldspat 15-20

Biotit 15-25

Muskovit 3-56

Pyrit 2-3

Weitere Bestandteile Mikrogerélle, feinkornige Grundmasse, einzelne Zikone

Schluffige Lage
Summarischer Mineralbestand [%]

Quarz 20-30

Feldspat 15-20

Biotit 50

Muskovit 1-3

Pyrit 3

Varietat 3: Feinkornige Grauwacke

Farbe hellgrau, hellgriinlichgrau, hellbraunlich-violette

Merkmal ahnliche Ausbildung wie Varietét 1, intensive Verzahnung der Geroll-

masse und starke Rekristallisation der Grundmasse

Summarischer Mineralbestand [%]
Quarz ‘ 40 - 50 |
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Fortsetzung Tabelle 2: Zusammenfassung petrografische Beurteilung

Feldspat 15-25
Biotit 16-25
Muskovit 5

Pyrit 1-3
Varietat 4: Fleckengrauwacke

Merkmal | Entstehung von ,Flecken* durch Kontakteinfliisse
Summarischer Mineralbestand [%]

Quarz 30-40
Feldspat 15-20
Biotit 30-40
Muskovit 1-3
Pyrit 2-3
Zusammenfassung

Die Grauwacke ist ein kontaktmetamorph tiberpragtes Sedimentgestein mit hoher Eigenfestigkeit. Alle
untersuchten Grauwacke-Varietdten werden als Hornfels eingestuft. Die intensive Rekristallisation be-
wirkt eine hohe Festigkeit des Mineralverbandes. In allen Varietéten liegen stabile, schwer verwitternde
Mineralphasen vor, ausgenommen ist hiervon das Mineral Pyrit.

5. Labortechnische Untersuchungen

Die labortechnischen Untersuchungen wurden nach DIN EN 13383-2 Wasserbausteine Teil
2: Prufverfahren, Ausgabe 07/2002 durchgefihrt.

5.1. Steingrofenverteilung
DIN EN 13383-2, Abschnitt 5.4.1

In der folgenden Tabelle sind die SteingroRenverteilungen der einzelnen GréR3enklassen
dargestellt.

Tabelle 3: SteingréRenverteilung

Priifsieb Siebdurchgang durch das Priifsieb [M.-%]
GroRenklasse 45/125 GroRenklasse 63/180 GroRenklasse 90/250
[mm] Ist Soll ¥ Ist Soll " Ist Soll ¥
22,4 0 0-5 0 - 0 -
31,5 0 - 0 0-56 0 -

45 0,5 0-15 0,3 - 0 0-5

63 49,1 0-50 4,9 0-15 0,4 -

90 94,7 - 23,1 0-50 12,7 0-15
125 98,7 90 - 100 56,6 - 44,0 0-50
180 100 98 - 100 94,3 90 - 100 78,0 -
250 - - 100 98 - 100 97,3 90 - 100
360 - - 100 - 100 98 - 100

Kategorie" CPasi2s - CPs3nso - CPgoi2s0 -

1) aus DIN EN 13383-1, Tabelle 1
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5.2. Kornform
DIN EN 13383-2, Abschnitt 7

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse fiir die Kornform der Wasserbausteine darge-
stelit.

Tabelle 4: Priifergebnisse Kornform

GroRenklasse CPasi2s CPesnso CPagos250
Anzahl der gepriiften Steine 729 266 260
Wasserbausteine mit L/E-Verhéltnis > 3 [M.-%] 7,0 7.3 2,4
Soll L/E-Verhaltnis > 3 M.-% <20 <20 <20
Kategorie? LTa LTa LTa

1) aus DIN EN 13383-1, Tabelle 6

5.3. Gesteinsdichte und Wasseraufnahme

DIN EN 13383-2, Abschnitt 8

Die Gesteinsdichte (Rohdichte von Wasserbausteinen ohne Kleinstkornanteil) und Was-
seraufnahme wurden reprasentativ fir alle GroRenklassen an einer Messprobe der Grofen-
klasse CPas/125 mit mindestens 10 Wasserbausteinen bestimmt.

Da fir die Herstellung der GroRenklassen CPas/125, CPs3i1s0 und CPgor2so identische Aus-
gangsmaterialien verwendet werden, wird auf die wiederholte Priifung verzichtet.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse fiir die Gesteinsdichte und Wasseraufnahme
der Wasserbausteine dargestellit.

Tabelle 5: Priifergebnisse Gesteinsdichte und Wasseraufnahme fiir GréRenklasse CPasi12s

Probe Nr. Gesteinsdichte Wasseraufnahme
[Mg/m?] [%]
Mittelwert 2,69 0,1
Soll >230" <0,52
Kategorie 2 - WA, 5

1) aus DIN EN 13383-1, Tabelle 8
2) aus DIN EN 13383-1, Tabelle 12

5.4. Frost-Tau-Wechselbestiandigkeit

DIN EN 13383-2, Abschnitt 9

Die Wasseraufnahme der gepriiften Wasserbausteine liegt im Mittel unter 0,5 %. Die Pru-
fung des Widerstandes gegen Frost-Tau-Wechsel kann nach DIN EN 13383-1 Abschnitt 7.3
somit entfallen. Nach [2] sind die Wasserbausteine als frost-tau-wechselbesténdig und als
bestandig gegen Salzkristallisation anzusehen.

5.5. Widerstand gegen Brechen

DIN EN 1926

Die Druckfestigkeit wurde reprasentativ fir alle Gro3enklassen an 10 Proben der Grofien-
klasse CPoo250 bestimmt. Da fiir die Herstellung der GréRenklassen CPas/125, CPs3/180 und
CPgor2s0 identische Ausgangsmaterialien verwendet werden, wurde auf die wiederholte Pru-
fung verzichtet.
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Die Probekdrper wurden aus den Wasserbausteinen in Anlehnung an die DIN 1926, An-
hang A herausgearbeitet. Die Oberflachen wurden nicht behandelt. Vor der Prifung lager-
ten die Probekérper 48 h unter Wasser.

In der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse fiir die Druckfestigkeit der Wasserbausteine
dargestellt.

Nach DIN EN 13383-1 ist die Prifung 1-mal in 5 Jahren durchzufiihren.

Tabelle 6: Priifergebnisse Druckfestigkeit fir GréRenklasse CPgor2s0

s Durchmesser Hohe Bruchlast Druckfestigkeit
d h F R
[mm} [mm] [kN] [MPa]
1 72,9 71,6 897 215
2 72,9 71,5 1415 339
3 72,9 71,6 647 155
4 72,9 71,6 941 225
5 72,9 71,6 1072 256
6 72,9 71,6 1121 269
7 72,9 71,7 1474 353
8 72,7 71,7 989 238
9 72,5 71,5 834 202
10 72,9 71,2 670 161
Mittelwert 241
Standardabweichung 62,8
Variationskoeffizient 0,3
Ist-Mittelwert von 9 Proben nach Aussonderung der geringsten Druckfestigkeit 251
Soll Mittelwert nach Aussonderung der geringsten Druckfestigkeit™ >80
Ist-Anzahl der Wasserbausteine mit Druckfestigkeit < 60 MPa 0
Soll-Anzahl der Wasserbausteine mit Druckfestigkeit < 60 MPa ™" max. 2
Kategorie fiir Widerstand gegen Brechen') CSso

1) aus DIN EN 13383-1, Tabelle 9
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6. Zusammenfassung

Die Priifergebnisse lassen sich folgendermaflen zusammenfassen:
Tabelle 7: Zusammenfassung der Priifergebnisse fiir Wasserbausteine nach TLW 2003

Pos. [Eigenschaft Kategorie bzw. Priifwert
1 GroRenklasse CPas125
CPe31180
CPgoi250
2 Steinform LTa
3 Gesteinsdichte” p = 2,69 Mg/m®
4 | Wasseraufnahme" WA
5 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel FTa
6 Widerstand gegen Brechen? CSso

1) reprasentativ geprift an CPasnzs, gilt auch filr CPeango und CPag/2so
2) reprasentativ gepriift an CPsoszs0, gilt auch fiir CPasnzs und CPe3j1g0

Aufgrund der Priifergebnisse sind die Uberpriften Wasserbausteine des Werkes Lieske fur
den Anwendungsbereich Wasserbau im Sinne der TLW 2003 geeignet.

_6/ifpl.lln6. K. Nolte

Priifstellenleitung

gesonderter Vereinbarungen.
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priffgegenstande.
Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Untersuchungsbefundes bzw. der Priifergebnisse ist ohne unsere Genehmigung nicht gestattet.
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Anlage 1

Probenahmeprotokoll

3 Seiten incl. Deckblatt
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Protokoll zur Probenahme Gesteinskérnungen

PR_Probenahme_Wasse
rbausteine_2023-06-13
Seite 1 von 2

Stand vom 2012-02-10

Auftrag: 2304014

Projekt: GU Wasserbausteine

Datum: 13.06.2023

Probenehmer: J. Richter

Durchfiihrung nach:

DIN EN 13286-1, 2003-07; DIN EN 932-1, 1996-11;
TL SoB-StB 04; DIN 52101 2005-06; TP BF-StB T. A2

A: Aligemeine Angaben

Lausitzer Grauwacke GmbH Ansprechpartner AG 1
Auftraggeber Werkstralte Hr. Antkewitz

01920 Lieske
Betreiber der Lausitzer Grauwacke GmbH Ort der T Lieske
Anlage/Lagerstatte Anlage/Lagerstatte
Entnahmedatum 13.06.2023 Beginn: 9:15 Uhr Ende: 13:45 Uhr
Probenbezeichnung Siehe PN-Liste

Anwesende Personen

ASPHAL?A: Frau Gollas, Herr Richter, Frau Rutsatz, Herr Antkewitz (Laus. GW)

Zweck der Probenahme

o Eignungs-/Erstpriifung o Kontrollpriifung & Eigeniliberwachung IRegeliiberwachung
o Schiedspriifung o andere |

B: Beschreibung

Entnahmestelle:

Wand/Geléndelage/LKW/Aufschittung/ Haufwerk/o.4.

Bezeichnung des Loses; Nr des Haufwerke 45/125 und 63/180 sowie | Grofe des A,
Bahnwagens, Kennzeichen LKW 90/250 mm Loses
0O Sand O Kies O RC Gemisch
Art des Materials (3 Gebrachener Kies X Gebrachenes Festgestein | GroBtkorn 250 mm
O Boden O anderes

Verwendungszweck des
Materials

1 sts [} rss O RCT O RCF O Dammschitimaterial (I Hinterfiillmaterial

O Bodenverfestigung B3 anderer (GK fiir Asphalt, SoB) Wasserbausteine 45/125 mm,
90/250 mm und 63/180 mm

C: Beschreibung des Probenahmeverfahrens )

Angewendetes
Probenahmeverfahren

O Transportband X schaufellader O Silo [T Aufschittungen O LKW/Bahnwagen
0O Bohrung O Schurf O andere

Verwendete Gerate”

O RKS O PN-Speer [ Schaufel/Spaten B andere: handisch

Entnahme von

by Einzelproben O Mischproben

'mnge der Einzel-
/Mischprobe:

Tab. 1 Anhaltswerte

Probeneinengung:

O Riffelteiler O Vierteln (1 fraktioniertes Schaufeln g andere: handisch

Anmerkung: Anhaltswerte fiir Mindestmasse einer Einzelprobe oder Mischprobe in Abhéngigkeit vom Grofdtkorn

* Offnung von Geraten zur Probenahme nicht weniger als den dreifachen Durchmesser des Grofitkorns des Loses, nicht kleiner als 10 mm

' GroBtkarn {mm]

2 5 8 1 22 31,5 145 56 63

Probenmenge Ikgl

50 95

15 25 35 40 55 85 80 |

T:\Prueﬂabor\Pn“xfben’chte\Mineralsloffe\Uberv«rachung\Ol'sling\Uberwachung_CL+Ze|1+WPKB\F'R_Probenahme_Wasserbausteine_2023-0€r1 3.dor
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PR_Probenahme_Wasse
. .. rbausteine_2023-06-13
Protokoll zur Probenahme Gesteinskdrnungen | ggie 2 von 2

Stand vom 2012-02-10

Auftrag: - Projekt: GU Wasserbausteine
Datum: 20.05.2021 Probenehmer:
Durchfiihrun h: DIN EN 13286-1, 2003-07; DIN EN 932-1, 1996-11;
CERFENG Rt TL SoB-StB 04; DIN 52101 2005-06; TP BF-StB T. A2
D: Vor-Ort-Situation
Witterung Temperatur [*C] Fotodokumentation Topografische Karte
Koy tes 23 oja 2Cnein oja fiein N

Lageskizze mit Probenahmepunkte

Beobachtungen bei der PN/
Bemerkungen:

Auftraggeber, anwesende Personen bei PN: Probenehmer:

ASPHALTA Prif- und Forschungslaboratorium GmbH
Halenseestr., Innenraum Avus Nordk. 14055 Berlin
Telefon: (030) 3016036/37 / Telefax: (030} 3029502

e-mail: Erueflapg:@gsghal!g;de I hnp:ifwwwiasphalta.de
0623 /é - PR S =
A7 3 13.06 7E23 ,},ﬁg?___ﬁ

Datum, Unterschrlﬂ Datum, Untérschrift:™

T:APrueflabor\Priifberichte\Mineralstoffe\Uberwachung\ORling\Uberwachung_CL+Zert+WPKB\PR_Probenahme_Wasserbausteina_2023-06-13.dor




